
 

AS “Latvijas Finieris”  Bērza papīrmalkas kvalitātes prasības no 2021.gada 5.oktobra 

Bērza papīrmalka 

Vainas definīcija Vainas nosaukums Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas  

1. Zari 
Sākot ar 

1.0 cm 
Zara H līdz 16 cm  

3.1.1. Rievotais blīzums - Nepieļauj, ja traucē mizošanas procesam  

3.3. Līkumainība - Līdz 10 %, bet ne lielāks, kā iedomātais cilindra diametrs 70 cm  

3.4. Dubultgalotne - Nepieļauj  

5.1.2. Meža trupe - Aizņemtais laukums līdz ½ no gala plaknes caurmēra  

5.2.2. Glabāšanas trupe - Nepieļauj  

7.3./ 7.4. Minerāla piejaukums, apogļojums, metāls, plastika - Nepieļauj  

Pieļaujamie izmēri 

Min ø 6 cm (zem mizas) 

Max ø 60 cm (zem mizas) 

Nomināl garums 3,0 m (30 dm), Min 2,7 m (27 dm), Max 6,0 m (60 dm) 

Rievotais blīzums, kas traucē mizošanu. 

                                                                                    

 


